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ВВЕДЕНИЕ 

Цель освоения дисциплины «Защита металлических  материа-
лов» – приобретение профессиональных компетенций (ПК-1), преду-
смотренных требованиями ФГОС ВО, связанных с формированием ин-
женерных знаний и навыков в области защиты материалов от корро-
зии. 

Задачи:  
получение обучающимися знаний физических основ процесса 

коррозии металлов и оборудования для последующей эффективной 
борьбы с данным процессом; 

принципов применения технологий получения и нанесения за-
щитных покрытий, влияние их на свойства материалов; 

практическое применение этих технологий в промышленности 
для достижения эксплуатационных и технологических свойств, необ-
ходимых для машиностроения. 

В табл. 1 указан перечень тем лабораторных занятий. 
 

Таблица 1 
Перечень тем лабораторных занятий 

№ 
п/п Наименование лабораторных занятий 

1.  Расчет защитной атмосферы для защиты конструкционных металлов и 
сплавов от газовой коррозии 

2. Определение электрохимических параметров 

3. Изучение газотермических покрытий 

4. Изучение гальванических покрытий 

 
На первом занятии преподаватель знакомит студентов с задачами 

практикума, требованиями, предъявляемыми к отчетам по форме и со-
держанию. При необходимости преподаватель напоминает студентам 
некоторые теоретические положения, непосредственно относящиеся к 
выполняемым работам. 

Приступая к выполнению работы, студент должен заранее, при 
подготовке к работе, ознакомиться с методическими материалами по 
данной работе и с рекомендованной литературой, изложенными в 
практикуме по заданной тематике. 



 

В течение очередного занятия студенты должны защитить 
оформленный отчет по предыдущей работе и выполнить следующую 
работу. 

 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 
 

Расчет защитной атмосферы для защиты конструкционных 
металлов и сплавов от газовой коррозии 

 
Цель работы: изучение методов оценки защитной атмосферы 

для защиты конструкционных металлов и сплавов от газовой коррозии. 
 

Задание 
 

1.  По литературным источникам изучить механизм химической 
коррозии. 

2.  Определить состав защитной атмосферы по заданным усло-
виям. 

3.  Выяснить пригодность указанной атмосферы заданным усло-
виям. 

4.  Ответить на контрольные вопросы. 
5.  Составить отчет. 
 

Общие положения 
 

Наиболее часто химическая коррозия наблюдается, когда корро-
зийная среда не является электролитом, и коррозионное разрушение 
происходит в результате взаимодействия металлов с сухими газами 
при высоких температурах. 

Процесс производства большинства конструкционных металлов 
и сплавов при выполнении различных технологических операций, в 
частности, при термической обработке, сопряжен с нагревом (на воз-
духе) до высоких температур, а в следствие этого происходит суще-
ственное окисление металла, что отрицательно оказывается на эксплу-
атационных свойствах изделий и полуфабрикатов, а также технико-
экономических показателях производства металлопродукции.  



 

Окислительными компонентами, наиболее часто встречающи-
мися в атмосферах промышленных нагревательных устройств, явля-
ются О2, СО2, Н2О и другие соединения. 

Один из наиболее эффективных методов уменьшения или 
предотвращения подобных явлений заключается в создании защитных 
атмосфер. При этом необходимо иметь определенное соотношение 
науглероживающих, окисляющих, обезуглероживающих и восстанав-
ливающих газов (рис. 1.1): СО2

СО
;  

Н2О

Н2
;  

СН4

Н2
. 

 
Рис. 1.1. Кривые равновесия реакций 

 
Следует иметь в виду, что в сложных газовых смесях возможно 

протекание реакций, которые способны заметно изменить условия 
безокислительного нагрева. Например, при снижении температуры в 
атмосфере, состоящей из СО и СО2, усиливается процесс диссоциации 
окиси углерода по реакции 2СО = СО2 + С, что повышает содержание 
СО2 в газовой фазе, а в следствие этого повышается и окисляющая спо-
собность атмосферы. Для определения условий безокислительного 
нагрева удобно пользоваться кривыми равновесия металла с соответ-
ствующей атмосферой, построенными на основании известных термо-
динамических данных.  



 

В некоторых атмосферах при повышенных температурах может 
наблюдаться не только окисление, но и науглероживание или обезуг-
лероживание стальных деталей, а также может происходить насыще-
ние металлов водородом и образование нитридов. 

Обезуглероживание стали возможно на основе реакций: 
Fe3C + H2O ↔ 3Fe + CO + H2; 

Fe3C + 2H2 ↔ 3Fe + CH4; 
Fe3C + CO2 ↔ 3Fe + 2CO, 

что соответствует следующим константам равновесия: 
Кр = (РСОРН2

/РН2О); 
Кр = (РСН4

/РН2

2 ); 
Кр = (РСО

2 /РСО2
). 

Протекание реакций в обратном направлении будет вызывать 
науглероживание металла. Таким образом, в процессе нагрева необхо-
димо обеспечить условия, точно отвечающие состоянию равновесия 
металла с данной атмосферой. 

 
Порядок выполнения работы 

 
Первое задание студенты выполняют при подготовке к работе. 
Второе и третье задание выполняется всей группой под руковод-

ством преподавателя. 
Задача 1 (второе задание): При нагреве стальных заготовок для по-

следующей прокатки широко используется защитная атмосфера, состоящая 
из смеси СО и СО2. Определить состав атмосферы (отношение об% СО/ об% 
СО2), устраняющей окисление стали при 1000К, если свободные энергии об-
разования веществ, участвующих в реакции, при этой температуре состав-
ляют: 
∆𝐺FeO

0 = -200,5 кДж/моль; ∆𝐺СO
0 = - 200,9 кДж/моль; ∆𝐺СО2

0 = -396,4 кДж/моль. 
Суммарное давление Р0 = 1,013 · 105 Па (1 атм). 
Задача 2 (третье задание): Выяснить пригодность защитной атмо-

сферы 2 об% СН4 + 98 об% Н2, присутствие метана в которой объясняется 
попаданием паров масла для нагрева стали, не приводящего к изменению 
исходного содержания углерода в ней, равного 0,4 масс% С при 1123К. 

Использовать диаграмму равновесия сталей с указанной атмосферой 
(рис. 1.2). Общее давление принять равным 1,013 · 10 5 Па (1 атм). 

 



 

 
 

Рис. 1.2. Кривые равновесия сталей с атмосферой СН4 + Н2 
 

Содержание отчета 
 

1.  Название, цель работы и задание. 
2.  Основные положения. 
3.  Выполненное задание 2 с необходимыми расчетами и пояс-

нениями. Заключение по составу атмосферы. 
4.  Выполненное задание 3 с необходимыми пояснениями. За-

ключение о пригодности атмосферы. 
5.  Список использованной литературы. 

 
Контрольные вопросы 

 
1.  Какие методы применяются на производстве для защиты от 

газовой коррозии? 



 

2.  Приведете примеры защитных сред. 
3.  Напишите реакцию окисления железа в низколегированной 

стали парами воды, содержащимися в атмосфере Н2О + Н2 + N2. 
4.  Что представляет собой константа равновесия соответству-

ющая указанной реакции Fe3C + H2O ↔ 3Fe + CO + H2? 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 
 

Определение электрохимических параметров 
 
Цель работы: изучение процесса электрохимического разруше-

ния, определение электрохимических параметров 
 

Задание 
 

1.  По литературным источникам изучить механизм электрохими-
ческой коррозии. 

2.  Провести электрохимические испытания образцов. 
3.  Рассчитать электрохимические параметры. 
4.  Ответить на контрольные вопросы. 
5.  Составить отчет. 
 

Общие положения 
 

Электрохимическая коррозия характерна для сред, имеющих 
ионную проводимость. 

Это такое взаимодействие металла с коррозионной средой (рас-
твором электролита), при котором окисление металла и восстановле-
ние окисленного компонента коррозионной среды (деполяризатора) 
протекают не в одном акте.  

При этом виде коррозии одновременно протекают две     реак-
ции – окисления и восстановления, локализованные на определенных 
участках поверхности корродирующего металла. 

При электрохимической коррозии процесс растворения металла 
сопровождается появлением электрического тока, т.е. передвижением 
электронов в металле и ионов в растворе электролита от одного 
участка к другому. 



 

Электрохимическая коррозия протекает в электролитах – вод-
ных растворах солей, кислот, щелочей, в морской воде; в атмосфере 
любого влажного газа; в почве. 

 
Порядок выполнения работы 

 
Первое задание студенты выполняют при подготовке к работе. 
Второе и третье задание выполняется всей группой под руковод-

ством преподавателя. 
Подготовленные образцы навинчивают на медные держатели, за-

щищенные от воздействия воды хлорвиниловой трубкой. Для предот-
вращения контакта электролита с держателем конец трубки у образца 
и торцевая часть образца необходимо обмазать смесью битума (2/3) с 
парафином. 

Собранную систему образец – держатель помещаем в ёмкость с 
электролитом (рис. 2.1), в качестве которого используем синтетиче-
скую морскую воду следующего состава, г/л: NaCl – 25,512; MgCl2 – 
2,447; MgSO4 – 3,305;    CaCl2 – 1,141; KCl – 0,725; NaHCO3 – 0,202. 

 
 

 
 

Рис.2.1. Установка для проведения электрохимических испытаний 
1 – потенциометр; 2 – уровень электролита; 3 –электрод сравнения.; 

4 – ванна; 5 – электролит; 6 – образцы. 
 



 

Результаты испытания заносятся в табл.2.1. 
 

Таблица 2.1 
 

Содержание Аl2O3    
Материал 

Образец № 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Масса образца до испытаний, г          

Масса образца после испытаний gв, г          

Изменение массы g, г          

Средняя масса изменений gср, г    

Скорость коррозии, г/м²·сут.    

Токоотдача Qф, А·ч/кг    

КПИ, %    

Плотность сплава γфакт, г/см³    
 
 

Содержание отчета 
 

1.  Название, цель работы и задание. 
2.  Основные положения. 
3.  Заполненная таблица 2.1. 
4.  Выводы по результатам работы. 
5.  Список использованной литературы. 

 
Контрольные вопросы 

 
1.  При каких условиях протекает электрохимическая корро-

зия? 
2.  Как влияет величина электродного потенциала на характер 

коррозионного процесса? 
3.  Виды анодной поляризации. 
4.  Что представляет собой катодная поляризация? 
5.  Коррозия металлов с кислородной деполяризацией. 
 
 

 
 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
 

Изучение газотермических покрытий 
 

Цель работы: изучить технологию нанесения газотермических 
покрытий. 

Задание 
 

1.  Используя литературные источники, изучить технологию 
нанесения газотермических покрытий. 

2.  Ознакомиться с характеристиками напыляемого слоя, преиму-
ществами и недостатками, областью применения различных типов 
напыления газотермическими способами. 

3.  Выполнить индивидуальное задание по варианту, предложен-
ному преподавателем. 

4.  Ответить на контрольные вопросы. 
5.  Составить отчет. 

 
Общие положения 

 
Покрытия – искусственно созданные поверхностные слои, кото-

рые могут отличаться от материала основы химическим и фазовым со-
ставами, структурой и свойствами. 

Классифицируют покрытия по принципу взаимодействия с по-
верхностью: 

1) изменение химического состава поверхности (химико-терми-
ческая обработка);  

2) нанесение нового материала на поверхность (напыление, оса-
ждение, наплавка, нанесение эмалей и лакокрасок). 

На рис. 3.1. представлена классификация покрытий по материа-
лам. 

По способу нанесения различают следующие виды покрытий: 
  диффузионные; 
  термомеханические; 
  химические; 
  наплавочные; 
  газотермические; 
  гальванические; 
  контактные; 



 

  эмалевые; 
  лакокрасочные; 
  комбинированные. 

 

 
 

Рис. 3.1. Классификация покрытий по материалам. 
 
Целью данной работы является изучение газотермических по-

крытий. 
Сущность процессов газотермического нанесения покрытий за-

ключается в образовании направленного потока дисперсных частиц 
напыляемого материала, обеспечивающего перенос их на поверхность 
обрабатываемого изделия и формирование слоя покрытия. Покрытие 
создается за счет адгезии, возникающей при соударении частиц на по-
верхности основания. Напыляемые частицы могут представлять собой 
порошок или могут быть получены расплавлением и газовым дробле-
нием исходного материала – проволоки, стержней, пластифицирован-
ной массы и т. д. 

Единой классификации способов газотермического напыления 
нет. В соответствии с ГОСТ 28076–89 газотермические покрытия де-
лятся на классы по функциональному назначению (рис. 3.2) и энерге-
тическому признаку (рис. 3.3). 



 

 
 

Рис. 3.2. Классификация газотермических покрытий 
по функциональному назначению 

 

 
Рис. 3.3. Классификация газотермических покрытий 

по энергетическому признаку 
 

Порядок выполнения работы 
 

Первое задание студенты выполняют при подготовке к работе. 
Второе задание выполняется всей группой под руководством пре-

подавателя. По результатам работы необходимо заполнить табл. 3.1. 



 

Таблица 3.1 
 

Тип 
напыления 

Характеристика 
напыленного 

слоя 
Преимущества Недостатки Практическое 

применение 

Газопламен-
ное напыле-

ние 
    

Плазменное 
напыление     

Электродуго-
вая металли-

зация 
    

Детонацион-
ный метод     

 
Выполнить индивидуальное задание. 

 
Содержание отчета 

 
1.  Название, цель работы и задание. 
2.  Основные положения. 
3.  Заполненная табл. 3.1. 
4.  Индивидуальное задание. 
5.  Список использованной литературы. 

 
Контрольные вопросы 

 
1.  Как классифицируют покрытия по принципу взаимодействия 

с поверхностью? 
2.  Опишите принцип нанесения газотермических покрытий. 
3.  Как классифицируют газотермические покрытия по функцио-

нальному назначению и энергетическому признаку? 
4.  Опишите процесс газопламенного напыления. 
5.  В чем заключаются преимущества и недостатки плазменного 

напыления? 
6. Опишите процесс дуговой металлизации. Каковы недостатки 

данного способа? 
7.  Опишите рабочий цикл детонационной пушки. 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
 

Изучение гальванических покрытий 
 

Цель работы: изучить технологию нанесения гальванических 
покрытий 

 
Задание 

 
1.  Используя литературные источники, изучить технологию 

нанесения гальванических покрытий. 
2.  Ознакомиться с характеристиками напыляемого слоя, преиму-

ществами и недостатками, областью применения различных типов 
напыления гальванических способами. 

3.  Выполнить индивидуальное задание по варианту, предложен-
ному преподавателем. 

4.  Ответить на контрольные вопросы. 
5.  Составить отчет. 

 
Общие положения 

 
Одним из самых распространенных способов нанесения покры-

тий является электрохимический (электролитический или гальваниче-
ский) способ осаждения металлов и сплавов. Он характеризуется срав-
нительной простотой процесса электроосаждения и относительно не-
высокой себестоимостью. Данным способом можно получить покры-
тия, которые нельзя нанести другим путем. 

На рис. 4.1 показана схема процесса электроосаждения металлов. 
При гальваническом осаждении в качестве электролита обычно 

используют соли осаждаемого металла. С целью улучшения свойств 
покрытий, увеличения электропроводности электролита и т.п. в элек-
тролит вводят дополнительные компоненты. 

Катодом служат детали, подлежащие покрытию, предварительно 
очищенные и подготовленные; а анодом являются пластины из осажда-
емого металла. В некоторых случаях используют аноды из металла или 
сплава, которые в данном электролите не растворяются, например, сви-
нец), или нерастворимые аноды из графита. При электролизе на таких 
анодах обычно выделяется кислород. 

 



 

 
Рис. 4.1. Схема процесса электроосаждения металлов: 

1 – источник тока; 2 – раствор электролита; 3 – амперметр; 
4 – осаждающий металл; 5 – анод; 6 – катод 

 
Электролиз сводится к тому, что находящиеся в электролите 

ионы металла разряжаются на катоде, переходя в атомарное состояние. 
Атомы осаждаются на поверхности катода, формируя покрытие. В слу-
чае электролиза с растворимым анодом анод растворяется, образуя но-
вые ионы металла взамен выделившихся на катоде, тем самым поддер-
живая концентрацию электролита при электролизе. Режим электролиза 
при заданном составе электролита характеризуется катодной плотно-
стью тока, кислотностью электролита, температурой электролита (0С). 

При электролизе любой процесс представляет собой сложную ре-
акцию, которая состоит из ряда последовательных стадий: перенос 
ионов к поверхности электрода, разряд иона, образование нового ве-
щества и т.д. Природа и число стадий зависят от характера реакции. 

 
Порядок выполнения работы 

 
Первое задание студенты выполняют при подготовке к работе. 
Второе и третье задание выполняется всей группой под руковод-

ством преподавателя. По результатам работы необходимо заполнить 
табл. 4.1. 

 
 
 



 

Таблица 4.1 
 

Тип 
напыления 

Характери-
стика 

напыленного 
слоя 

Преимуще-
ства 

Недо-
статки 

Практическое 
применение 

Кобальтирование     
Хромирование     
Меднение     
Цинкование     

 
Выполнить индивидуальное задание. 

 
Содержание отчета 

 
1.  Название, цель работы и задание. 
2.  Основные положения. 
3.  Заполненная табл. 4.1. 
4.  Индивидуальное задание. 
5.  Список использованной литературы.  

 
 

Контрольные вопросы 
 

1.  Какова область применения гальванических покрытий? 
2.  Чем объясняется широкое применение гальванического спо-

соба нанесения покрытий? 
3.  Каковы параметры электроосаждения? 
4.  Нарисуйте схему процесса электроосаждения. 
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